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客户名称： 南京圣辉橡塑有限公司 

客户地址： 南京市高淳区古柏镇韩村集镇 38 号 

     

样品名称 : 橡胶垫

产品规格 : 10mm 厚

以上信息及样品由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。

*************
SGS 参考号 : SHIN2512011904PL01

收样日期 : 2025-12-16

测试开始时间 : 2025-12-16

测试结束时间 : 2025-12-24

测试结果 : 请见下页（除另有特别说明外，此报告结果仅对测试样品负责）

通标标准技术服务(上海)有限公司

授权签名

曹洁敏 授权签字人
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结果总结：

序号 测试项目 测试方法 结果 结论

1 耐压试验 IEC 61111:2009 第 5.6.4.3 节 见结果 合格

合格：达到要求

不合格：未达到要求

备注：

/：不下判定



检测报告
编号   ： SHMR251202961801_CN
日期   ： 2025-12-24
页码   ：  3 of 4

1. 测试项目：耐压试验

样品描述：A-橡胶片

测试方法：IEC 61111:2009 第 5.6.4.3 节

测试条件：

预处理条件：水浸泡 16 h

周围媒质：(23±2) ℃变压器油

测试电极：不等直径电极 (上电极 Ø25 mm、下电极 Ø75 mm)

电压类型：交流 50 Hz

测试电压：30 kV (级别 2)

测试时间：3 min

实验室环境条件：( 23 ± 2 ) ℃，( 50 ± 5 ) %RH

测试结果：

样品 A

试样 厚度，mm 泄漏电流，mA 外观

1 10.05 0.93 未击穿或闪络

2 9.75 0.93 未击穿或闪络

3 9.93 0.93 未击穿或闪络

4 10.03 0.93 未击穿或闪络

5 10.14 0.93 未击穿或闪络

IEC 61111:2009 第 5.6.4.3 节要求：未击穿或闪络

结论：合格
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测试照片：

测试前-样品 A 测试后-样品 A

设备信息：     

设备 型号 设备编号 校准日期 下次校准日期

数显卡尺 0-150mm/0.01mm P-698 2025-02-14 2026-02-13

数显测厚规 EK091711 P-1034 2025-12-02 2026-12-01

附录信息：

*检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。

******** 报告结束********
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